Avant-propos

Le réchauffement planétaire, di aux gaz a effet de serre, est devenu un enjeu ma-
jeur des prochaines décennies. La déforestation des foréts tropicales accentue ce phé-
nomeéne. La transformation de ces foréts, en terre agricole, en secteur d’élevage exten-
sif, I'exploitation souvent illégale du bois, en sont les causes principales.

Les bois tropicaux sont largement “utilisés dans-la construction depuis un demi-
siécle. En effet, ces bois d’'une bonne durabilité et relativement bon marché se sont im-
posés essentiellement pour les ouvrages exposés aux intempéries.

Les coupes de bois dans les foréts boréales sont mieux contr6lées que dans les pays

tropicaux mais pose également un probléeme notamment dans les foréts primaires.

Enfin, les transports des bois sur de longues distances depuis leur lieu d’abattage
contribuent a augmenter les émissions de gaz carbonique (CO?) générant un effet de

serre.

Chéne, chataigniers, robinier, méléze, douglas, ont naturellement une bonne dura-
bilité. L’usage judicieux de ces bois locaux peut contribuer a diminuer I'effet de serre et
la déforestation.

Certains bois non durables mais abondants peuvent recevoir un traitement non no-
cif pour I'environnement et devenir ainsi équivalents aux bois tropicaux ou aux bois lo-
caux naturellement durables.

L’'usage des bois locaux s’inscrit parfaitement dans une démarche Haute Qualité
Environnementale (HQE)

J’ai pu constater, au cours de mon activité professionnelle,que par manque d’
information, architectes, économistes, bureaux d’études ou menuisiers ont souvent des
difficultés a préconiser des bois locaux.

Cette brochure a pour but d’aider tous les acteurs concernés par l'acte de construire a
choisir I'essence locale la mieux adaptée au type d’ouvrage a réaliser et ainsi a contri-

buer a la protection de notre environne ment.

octobre 2007 Jacques Venltura , Architecte
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| — choisir le bois pour construire

un matériau ancestral et durable

La France possede un important patrimoine architectural en bois datant de plusieurs siecles :

maisons, églises, femes...

Le bois est un matériau :
. renouvelable contrairement a la plupart des matériaux utilisés dans le batiment.
. qui aide a lutter contre | ' effet de serre et le réchauffement de la planéte :
I’arbre au cours de sa croissance stocke du CO? gaz a effet de serre.
1 m3 de bois de construction stocke 1 tonne de CO? carbone.
. a faible colt énergétique :
peu de transformation, ce qui limite sa consommation d’énergie.
peu de dépense d’énergie pour le transport quand il estlocal.

Le tableau ci-dessous montre le peu d’énergie consommé pour sa transformation par rapport

a d’autres matériaux :

matériau énergie consommeée rapport au matériau

(en kWh / mg3) bois

bois scié 350 1

béton 700 2

brique 1 360 4

ciment 1750 5

P.V.C. 24 700 70

Acier 46 000 130

aluminium 141 500 400

Source: CTBA
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De la forét a la construction ( forét = puits de carbone )

L’arbre a maturité :
— laissé en forét : en fin de vie il se décompose : le CO? absorbé pendant sa croissance
retourne en partie vers 'atmosphére.
— récolté : de nouveaux arbres poussent : le CO? continue d’étre absorbé ;

— Le bois est utilisé : le carbone reste fixé dans ses fibres.

Les constructions en bois sont les seuls lieux de stockage de CO2 durable et
en quantité importante.

- recyclable : Il peut étre récupéré et étre utilisé a un autre usage ou fina-
lement servir de combustible : auquel cas le CO? stocké est libéré dans I’

atmosphere.

8 bonnes raisons d’utiliser ce matériau :

Le bois est: . naturel
. renouvelable
. durable
. adapté a tous les usages
. consommateur de peu d’énergie
. stocke du CO?
. produit des déchets valorisables a 100 %

. ne nécessite pas obligatoirement un entretien

Pourquoi préférer le bois local ?

¢ pour consommer le bois que nous produisons en excés : nos foréts sont culti-

vées depuis des siécles ; elles sont en extension.

¢ pour son impact sur les transports : I’'emploi de bois locaux limite I’
utilisation des transports, limitant ainsi le bilan énergétique et les rejets a ef-
fet de serre.

¢ pour maintenir une activité en milieu rural : Les emplois liés a la forét et au
bois sont le plus souvent situés en zone rurale ; I'essor du bois énergie
contribue également au développement économique de ces secteurs.

¢ pour valoriser les déchets des scieries et d’élagage par la production d'éner-

gie.

Peut-on faire varier les teintes d'un bois local ?




Pour répondre a des critéres esthétiques des solutions existent :

¢ pour l'intérieur, utiliser des vernis BIO ou des peintures sans plomb ni solvant
pour donner au bois la teinte souhaitée.

¢ pour I'extérieur, utiliser des lasures teintées ou des peintures micro-poreuses
(qui laissent respirer le bois).

Un entretien régulier des lasures et peintures en extérieur est nécessaire.

D 'une fagon générale, choisir des produits de finition ayant regu un écolabel :

ecolabel européen ou NF environnement.




|| — Les facteurs physiques pour la sélection de I'essence

La dureté : elle s’évalue a la résistance a la pénétration des outils.

La densité : va de 0,1 (le balsa) a 1,3 (le gaiac des Antilles). Les bois usuels en char-
pente et menuiseries ont des densités comprises entre 0,4 pour le peuplier et le sapin

blanc du Nord, a 0,8 pour le chéne.

Le retrait ou rétractabilité : perte de volume qui se produit lorsque la teneur en eau

diminue en atmosphére séche.
Inversement, il y a gonflement lorsque le bois absorbe de 'humidité.
Un bois qui présente un coefficient de rétractabilité élevé (+ de 0.35 %) est dit

« nerveux », il peut se tordre.

La durabilité : (capacité d’un bois a résister naturellement aux agents de destruction

biologique : insectes, champignons....)

Cette notion est en train d’évoluer. Par nature, le bois est biodégradable ; au milieu du
XXe siecle, I’'essor de technique de préservation du bois a permis de reconsidérer la
notion d’essence durable ;la tendance s’inverse aujourd’hui : les notions de « qualité
environnementale », « gestion durable » et I'utilisation de matériaux écologiques en-

trainent un retour aux matériaux bruts.

L "hygrométrie : le bois, matériau hygroscopique, réagit aux conditions climatiques.

Une fois séché, les variations dimensionnelles sont contrélées et peuvent étre réduites

au minimum.

* En général, on recommande un bois séché : entre 13 et 18 % pour les me-
nuiseries extérieures, charpentes

¢+ entre 15 et 18 % pour les ouvrages extérieurs non abrités.

¢+ entre 6 et 10 % pour les menuiseries intérieures

Pour mémoire : les champignons se développent quand le bois contient plus
de 22 % d’humidité. Les insectes xylophages se développent dans des condi-

tions ou la température varie de - 5° a + 55° et ou I'humidité est> 12 %

Le séchage du bois :

Le bois vert chargé d’humidité est impropre a étre travaillé : retrait important entrai-
nant des déformations et impossibilité de les poncer ni de les peindre. Le séchage
peut étre naturel par simple exposition a |I'air sous hangar (procédé long) ou artificiel

(3 a 8 jours), souvent privilégié.



Il — les 5 classes d’emploi du bois

associées a quelques types d’ouvrages courants

Classe de risque dans la construction

La norme NF B 50-100 de 1986 définit ces risques en 5 classes.
Classe 1 : bois placé en intérieur, toujours placé a |l abri des intempéries : par-

quets, portes de communication,...

Classe 2 : bois placé en intérieur ou en extérieur sous abri, mais ayant pu étre
exposé aux intempéries temporairement, notamment durant le chantier : char-
pentes, éléments de toiture, ...

Classe 3 : bois placé en extérieur, soumis a des alternances rapides d’
humidification et de séchage : menuiseries, revétements extérieurs,..

(3 A: sans stagnation d ’eau - 3B avec stagnation d ’eau; )

Classe 4 : bois placé en extérieur, soumis a des alternances rapides d’
humidification fréquentes ou permanentes, contact avec le sol, bois immergés a

| "eau douce : cldtures, poteaux, ....

Classe 5 : bois en contact avec | ’eau de mer : jetées, pontons, ....

Classe de durabilité du duramen :

La classe de durabilité définit la durabilité naturelle d'une essence, sa résistance intrinséque
(dureté, capacité d'absorption de I' eau ... ) aux divers agents extérieurs (champignons, in-
sectes... ).
La nome NF EN 350-2 donne des indications sur la durabilité naturelle de 130 essences de
bois résineux et feuillus tempérés et tropicaux commercialisés en Europe.
L "aubier de beaucoup d ' espéce appartient a la classe 5
Echelle : de 1 a 5 de trés durable a non durable.

1 - Trés durable

2 - Durable

3 - Moyennement durable

4 - faiblement durable

5 -non durable
En cas de durabilité naturelle insuffisante d'une essence par rapport a I'emploi préw (ex :
bois épicéa pour clétures extérieures ) le recours au traitement améliore la durabilité, on parle

alors de qurabilité conférée
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Durabilité naturelle pemmettant d'utiliser le bois sans traitement dans les classes de risques

Essences feuillus tempérées

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
@) @) (b) (c)
Bouleau non non non non
Charme non non non non
Erable non non non non
Fréne non non non non
Hétre non non non non
Peuplier non non non non
Tilleul non non non non
Orme oui oui non non
Noyer oui oui oui non
Chataignier oui oui oui oui
Chénerouvre &pédonculé oui oui oui oui
Robinier (Faux acacia) oui oui oui oui

Essences résineuses tempérées

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
) @) @ (b) (©)
Epicéa (sapin blanc du e i - non
nord)
Sapin non non non non
Pin noir d'Autriche etlari- . il - -
cio
Douglas (pin d'Oregon) oui oui oui non
Méleze oui oui oui non
Pin maritime oui oui oui non
Pin sylvestre (pin rouge du ol S S _—_

nord)

(a) Sans limtation de durée de service.

(b) Pour des durées de sewvice de lordre de 25 ans indépendamment de déformations a maitriser séparément.

(c) Le conporterment et la durée de service dépendent de nombreux facteurs liés au sol, climat, exposiion, section de piéces,
etc. L'appréciation est donnée ici pour une durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative. Il n'est pas non plus
tenu conpte de la section des bois qui, toutes chases égales par ailleurs, peut retarder la rupture des piéces attaquées par la
pourriture.

(sources : www. bois-constructions.org )

Remarque
La durabilité naturelle d'une essence n'est valable que pour son duramen (appelé également bois par-
fait ou bois de coeur ).

Par conséquent, les bois doivent obligatoirement étre purgés d'aubier, pour satisfaire a leur degré de

durabilité naturelle
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IV — Traitements alternatifs des bois

Il consiste a conférer aux différentes essences de bois une protection contre les insectes et

les champignons.

Traitement pour les bois extérieurs afin d "augmenter leur durée de vie :
¢+ contre les champignons : traitement fongicide en profondeur,

¢ contre les insectes : traitement insecticide en surface.
ATTENTION AUX TRAITEMENTS NOCIFS

Certains produits de traitement sont souvent nocifs pour | ’environnement ,

par exemple :

¢ le traitement CCA : Cuivre-Chrome-Arsenic ou CCB Cuivre-Chrome-Bore,
pour traiter les résineux dit traitement « autoclave Classe 4 » ou « traité
Classe 4 » : bois dangereux pour | “environnement.

¢ le traitement du bois (trempage, boucherie et autoclave) qui utilisent des

produits hautement toxiques et CMR (Cancérogénes Mutagénes Reprotoxi-

ques ) a base de créosotes (HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)
ou de métaux lourds tels que cuivre, fluor, chrome, arsenic, bore....

(réf. ADEME « la pollution des sols liée aux activités de préservation du bois -
Bois traité sans produit nocif .

1 - Le bois traité thermiquement a haute température

(le procédé « bois rétifié ®» )

L Ecole Nationale Supérieure des Mines de St Etienne (www.emse.fr ) a mis

au point le procédé de la rétification® : le bois chauffé devient résistant aux
insectes aux champignons. Prendre des précautions pour | ’usage en structure
de bois traité en THT. Il perd de la résistance a la flexion (a compenser par
une section supérieure et une adaptation du traitement thermique )

Il s agitla d "une solution écologique pour améliorer les caractéristiques des
essences résineuses et feuillues de nos régions. Aucun produit chimique n'est
utilisé dans le processus de traitement, seul la température et le temps sont
des facteurs d'amélioration du matériau bois qui est lui-méme une matiere re-

nouvelable.
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CARACTERISTIQUES DU BOIS RETIFIE® :
ESTHETIQUE

L'aspect du bois traité thermiquement a haute température varie selon la durée
et la température du traitement.

Les nuances de couleur vont du blond miel au brun foncé suivant les essences
et sont reproductibles.

DURABILITE

Le traitement thermique augmente la résistance du bois aux intempéries et ap-
porte une durabilité accrue du matériau en améliorant sa résistance a la pourri-

ture.

STABILITE
Le bois traité conserve une stabilité dimensionnelle lorsqu'il est exposé aux va-
riations atmosphériques, les risques de déformation, de retrait, de reprise d'hu-

midité sont singulierement diminués.

MISE EN CEUVRE
Le bois traité s'usine sur des machines conventionnelles utilisant des outils carbure. Il
ne nécessite pas de pongage apres usinage ni d'égrenage en finition, les assemblages

nécessitent quelques précautions.

Comme tous les produits en bois, il doit étre protégé pour résister aux rayons ultravio-
lets si on veut lui conserver son aspect naturel. Il est bon de savoir qu'il peut étre lais-
sé sans protection et entretien pendant une longue période et que sa couleur va
s'éclaircir et finir par griser.

Les propriétés améliorées du bois ainsi traité garantissent une bonne application et
tenue des produits de finition tels que huile, lasure, vernis, peinture. Afin de conserver
le choix écologique, il est recommandé d'utiliser des produits qui respectent l'environ-

nement.

APPLICATIONS
Le bois traité thermiquement estun choix judicieux pour un matériau durable, stable, éco-

logique pour une utilisation extérieure et intérieure exigeante.



11

USAGE DE BOIS RETIFIES®
EN EXTERIEUR

Classe de risque selon EN 335
Essence
Avant Aprés
Fréne 1 4
Epicéa 142 3a4
Pin Sylvestre 2a3 4
Pin maritime 2a3 4
Hétre 1 3a4
Peuplier 1 3a4
cf. www retiwood.com

Le bois traité thermiquement a haute température se révéle étre

une alternative face aux matériaux de synthéses ou aux bois exotiques.

Bois rétifié

= Processus
= thermique

|

Illj!l AR

e

|

www.retifie.com
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2 - TRAITEMENT DU BOIS PAR OLEOTHERMIE

OLEOBOIS

Bois a traiter

Séchage et imprégnation
Huiles végétales chauffées
150°C

Chauffage du bain

Le procédé consiste a immerger le bois dans une cuve (2 pour BIOLWOOD )contenant un
mélange d "huiles d ’origine végétale, chauffé a des températures comprises entre 60 et
150° ; la durée du traitement varie de 1 a 4 heures, en fonction de la forme et des dimensions

des produits a traiter.

L ’eau présente dans le bois est ainsi remplacée par de | "huile

Le procédé peuts ’appliquer indifféeremment :

¢ sur des bois ronds « verts » (80% d 'humidité ) pour des diamétres allant jusqu’a 140
mm et des longueurs jusqu 'a 2.50 metres

¢ sur des sciages « ressuyés » (30% d 'humidité ) pour des épaisseurs comprises entre
18 et 54 mm et des longueurs jusqu ’a 2.50 métres.

+ Il admet les produits bruts, rabotés ou assemblés mécaniquement mais de faible encom-

brement.

Les produits visés par ce traitement sont actuellement : les pieux, poteaux, piquets, bordures,
le mobilier urbain, les aires de jeux, les platelages, caillebotis, dallages, bardages.

Les propriétés mécanique du matériau en font un produit aux usages en structures.

CARACTERISTIQUES DU BOIS TRAITE PAR OLEOTHERMIE

HUMIDITE :

¢+ surles bois ronds, le procédé pemet d ’initier le séchage en abaissant | ' humidité de
| "ordre de 60 %

¢+ sur des bois sciés il le finalise en amenant les sciages a 18-22 % d *humidité, ce qui

évite un séchage artificiel complémentaire
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DURABILITE :

le procédé :

. supprime | ’apparition des fissures périphériques sur les bois ronds
. conserve la durabilité naturelle des bois dans le temps

¢ accroit leur stabilité dimensionnelle et leur tenue aux intempéries (pluie, soleil )

STABILITE

caractéristiques physiques et mécaniques des bois traités

. le procédé n’a pas d’effet notoire sur les masses volumiques

. les propriétés physiques, mécaniques ou chimiques ne sont pas modifiées.

Le procédé ne dégrade pas la cellulose.

ESTHETIQUE

* aspect — couleur — toucher

. les bois traités présentent une belle couleur chaude de terre cuite ou de
miel qui s "apparente au chéne doré. Elle est parfaitement homogeéne.

. Elle conserve et valorise le veinage du bois.

¢+ cette couleur est stable

. le traitement retarde le grisaillement qui, lorsqu ’il apparait, s étend alors
de fagcon uniforme.

. les bois traités sont parfaitement secs au toucher

¢ aucun lessivage de tannins n’est observé.

* odeur

Les bois dégagent une trés Iégere odeur non désagréable qui s’ atténue pro-
gressivement avec le temps.

Trois unité Oléobois sont opérationnelle en France : Provedi Industrie, Ri-
chomme (44 ) SA, Société TBN19 (19)

3 - Le procédé Wood Protect® (Programme de recherche environnemental)

Aprés six années de recherche, les chercheurs de |’unité INRA-INPT-
ENSIACET de Toulouse et les équipes R&D de | "entreprise LAPEYRE ont mis

au point un traitement pour le bois de construction.

Le procédé Wood Protect®, breveté par LAPEYRE et |’ INPT, protége le bois a
coeur contre les agressions extérieures tout en lui conférant une stabilité et une

durée de vie inégalées. Ce traitement innovant repose sur un procédé chimique
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utilisant des réactifs naturels et non toxiques.

Il s "inscrit donc parfaitement dans le nouvel axe prioritaire de la recherche, la
« chimie verte », qui consiste a créer des produits chimiques plus respectueux

de | 'environnement, notamment a partir des ressources agricoles.

Les chercheurs ont développé un traitement a base d ’anhydride mixte, un pro-
duit obtenu par réaction chimique entre des dérivés d’huiles de colza ou de
tournesol (acides gras) et |’anhydride acétique. Ce produit agit par
« greffage chimique» puisque |’anhydride mixte se fixe sur les fibres de cellu-
lose.

Le bois est ainsi protégé de | "humidité et des agressions extérieures et ne né-

cessite plus d ’entretien.

L imprégnation du bois par |’anhydride mixte se déroule en deux étapes :

1.d "abord au sein d 'un autoclave, ou le vide et la pression permettent sa pé-
nétration au coeur du bois,

2.puis dans un bac ou le bois est trempé dans un bain d ’anhydride chauffé a

140°C pour favoriser le greffage du produit sur le bois.

Les propriétés spécifiques du traitement Wood Protect® :

(documentation Service Presse INRA : www.inra.fr )

Le traitement Wood Protect® est prévu pour les volets en bois de sapin aux-
quels il confére une protection semblable aux bois exotiques les plus résistants.
Le bois traité présente une hydrophobicité importante.

. Ce traitement 100% naturel n ’a aucune incidence néfaste sur la faune ou
la flore et s’avére sans danger pour la manipulation par |’homme. Il
confére au bois une protection dans le temps d ’au moins dix ans.

En terme d’utilisation industrielle, le bois traité ne subit aucune variation di-

mensionnelle et conserve ses propriétés mécaniques intactes. L’ ’usinage du

bois hydrophobé n’est pas non plus modifié. De plus, le traitement est totale-
ment inodore, incolore et peut s "appliquer a toutes les essences de bois.

La protection donnée par ce traitement nécessite cependant | ’utilisation de

produits de finition spécifiques. Ainsi, une nouvelle gamme de colles, patines,

lasures a du étre créée pour accompagner la commercialisation de ce bois trai-

té.
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4 - Un exemple de « chimie verte » :

Cette innovation pour le traitement naturel du bois intervient alors qu ’un nou-
veau réglement européen REACH (enREgistrement, Evaluation, Autorisation
des substances CHimiques ), qui entrera en application en 2008, va bientét in-
terdire les substances chimiques les plus toxiques. Ce réglement vise a mieux
contréler |’utilisation des produits chimiques en industrie et chez |’ utilisateur

final, ainsi qu’a réduire les risques environnementaux associés.

5 - Une nouveauté a suivre : le traitement par ’ASAM

Une équipe du LCA (Laboratoire de Chimie Agroalimentaire ) de | "ENSIACET (Ecole Na-
tionale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques ) de Toulouse a syn-
thétisé un substitut aux CCA et créosotes pour la préservation du bois : ¢ ’est une molécule
entierement recyclable, baptiste ASAM (Anhydride Succinique d’Alkénoate de Méthyle ),
issue d ' huile de colza, de tournesol et de tournesol oléique. Cette molécule brevetée stoppe
totalement et définitivement toute dégradation biologique du bois par les parasites
(xylophages, insectes ou champignons ). La raison en est qu ’elle apporte des qualités hy-
drophobes au bois, mais surtout qu ’elle déstructure la cellulose dudit bois. Cette matiere or-
ganique végétale dont se nourrissent les parasites est transformée par | ’ASAM en ester de
cellulose. Ainsi, le bois devient impropre a la consommation pour les arthropodes colons, ces
derniers ne disposant pas des enzymes nécessaires a la digestion des esters.

Le mode d 'action de | 'ASAM se distingue des solutions d ’ oléothermie car il ne fait pas ap-
pel a des propriétés insecticides et antifongiques. Pour | "instant, il est parfaitement efficace
sur des bois de classe 3 (usages extérieurs temporairement humides qui entrainent de la
moisissure, des taches bleues ou la présence de larves de capricome ).

D "autres recherches sont en cours pour son application a | échelle industrielle (I 'ASAM
est plus visqueux que les CCA) et son utilisation sur des bois de classe 4 (usages extée-

rieurs en contact avec le sol ).

Impact environnemental des traitements alternatifs

Les bois traités par ces nouveaux procédés constituent donc une solution effi-
cace pour | "emploi des produits bois en extérieur, en remplacement des bois
exotiques ou traités chimiquement. A cet égard, ils répondent aux reglementa-
tions sur la protection de |’environnement et de la santé publique, et s’
inscrivent parfaitement dans les démarches Haute Qualité Environnementale
(H.Q.E.)
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V — Essences de bois de nos foréts

1 — les feuillus

le chéne : il occupe 40 % des foréts frangaises notamment dans le Nord et le
centre de la France ; bois de trés bonne qualité, trés utilisé en me-
*nuiserie, charpente, parquet, meubles et usages extérieurs, a
condition d ’étre bien séché. Sa conservation a | "air peut durer
des siécles. Il se présente sous de nombreuses variétés, prés de
300.

le robinier : d "une excellente résistance aux intempéries et aux attaques des

champignons et insectes, il convient pour tous les ouvrages
]

§ extérieurs, sans traitement préalable. En Hongrie, 340 000

& hectares de foréts sont couverts par cette espéce. En
France, il reste une essence marginale ; On a constaté sa
présence en Sarthe sur plusieurs milliers d’ hectares, soit
en peuplement pur, soit en mélange.
Cette essence qui semble actuellement sous les feux de la
irampe fait en réalité |’objet d "attention depuis de nom-
breuses années.
Elle présente de multiples caractéristiques susceptibles de rencontrer un grand
intérét auprés des sylviculteurs et des utilisateurs du bois.
Sa masse volumique s 'apparente au chéne. Sur le plan mécani-
g # que ses propriétés s’ apparentent a celles du chéne et du fréne
bien qu 'étant légérement supérieures.
. Il se caractérise par une grande résistance a la flexion, au choc et
a la compression axiale ; il est par contre assez fissible.

La durabilité naturelle exceptionnelle de son bois en fait a cet égard le meilleur
bois d’Europe. Cette durabilité est due a la synergie entre différents extraits
chimiques que | 'on retrouve dans le bois.
Sa valeur marchande s "apparente a celle des essences secondaires telles que
le bouleau ou le marronnier.
En tant que matériau, la gamme du bois de robinier est extrémement vaste : on
le trouve aussi bien dans des usages peu valorisants : il trouve facilement des

débouchés en piquets (a planter a | 'inverse du sens de pousse !) que dans
des usables plus nobles : sa demande s’intensifie sur le bois d 'ceuvre pour la
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fabrication de mobilier extérieur et de platelage et pour le bardage (en vieillis-
sant naturellement le bois prend un gris argenté en conservant une tonalité do-

rée.

Il est probable que basé sur une sylviculture appropriée a partir de clones per-
formants sélectionnés en Hongrie, on disposeraitd’une alternative supplémen-
taire dans certains emplois réservés actuellement a des essences tropicales ou

imprégnées, en égard a cette formidable durabilité.

Les architectes disposeraient enfin d 'une essence indigéne qui offrirait toutes

les garanties pour un usage extérieur.

Témoignage de B. DORDOIGNE pour le robinier cité dans le Guide du bois des Amis de la
terre.

« Il posséde des propriétés mécaniques lui permettant de résister aux intempéries et bénéfi-
cie d’afouts esthétiques de par son veinage et sa luminosité, mais surfout il constitue une
alternative fout a fait intéressante aux bois exotiques des foréts primaires, en particulier le

teck. »

le chataignier :

La richesse en tanin de son bois le rend résistant aux atta-
ques de champignons, mais peut entrainer | "apparition de
B taches noires au contact de |’ eau et des métaux.

¥ Le traitement oléo thermique remédie a cetinconvénient.
Convient pour les extérieurs : poteaux, jetées, piquets, bar-

dages, platelages.....

Son bois de bonne qualité, dense, se travaille bien et vieillit
sans traitement chimique ; sa durabilité, ses propriétés physiques et mécani-
gques sont proches du chéne.

le hétre :

C ’est avec le chéne, la deuxieme grande essence feuillue
francaise.

Convient pour les menuiseries intérieures.

Le hétre rétifié devient plus durable et est alors une bonne
. alternative aux bois tropicaux pour les ouvrages extérieurs.

C ’est le type méme des bois homogenes, faciles a travail-

ler, avec de bonnes qualités mécaniques.
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le bouleau :
Bois sensible a | ’humidité.

1Utilisé pour la pate a papier et les panneaux de contre-

| "aulne :

C 'estun bois fragile et cassant : toutefois, immergé, il de-
vient imputrescible et durcit.

' Venise est construite sur des pilotis en aulne.

L L "aulne est une alternative a | ’azobé d ’ Afrique.

le peuplier :

Implanté en France au XVllle siécle.

D "une croissance rapide, il peut étre exploité au bout de 15
ans.

Bois tendre, il remplace | "'okoumé d’ Afrique et le mérantis
d "Asie pour la fabrication du contreplaqué. Il se travaille fa-
£ cilement.

Les plantations en zone humide entrainent une perte de bio-
diversité du milieu. On fera la différence entre le peuplier a

destination de |’emballage et celui utilisé en structure,

comme le grisard.
le fréne :

Se retrouve dans toute la France (sauf dans le Sud-Est)
Il est recherché pour sa grande résistance mécanique et sa

flexibilité et convient bien aux ouvrages cintrés et courbés.
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Les autres feuillus :

. | *érable (vivantjusqu’'a 300 a 400 ans),
* le charme,
. le merisier (son bois brun - rosé puis cuivré en vieillissant, est surtout uti-

lisé en décoration et ameublement

. | "alisier

Ce sont des bois trés utilisés en décoration.

2 - Les résineux

Le méléeze :

Bois de trés bonne qualité, riche en résine et naturellement ré-

ﬁgsistant aux attaques d 'insectes et de champignons.

Trés apprécié en construction, il convient aux aménagements
;extérieurs (bardages, garde-corps... ) platelages, charpentes,
¢ sans nécessité de traitement.

Attention, on trouve sur le marché francais du méléze russe pro-
venant de foréts primaires sans garantie de gestion forestiere
durable.

C ’estle seul résineux qui perd ses aiguilles en hiver.

Posséde une résistance mécanique élevée.

Son bois brun-rouge tirant vers le rose lui donne des tonalités chaleureuses
trés recherchées.

Le douglas :

Originaire d’ Amérique du Nord. (on le nomme pin d’
Oregon quand il est importé) il est introduit en France
en 1842.

Sa croissance rapide, sa grande taille et son fOt tres
droit en ont fait une essence de prédilection pour le re-

boisement.

De nombreuses plantations ont été réalisées depuis 50
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ans en France, ou il pousse en dessous de 1000 m. d ’altitude.

Surtout utilisé en charpente, en structure porteuse et en menuiserie, il convient
aussi aux usages extérieurs sans traitement.

On le reconnait a sa teinte légérement saumonée.

Bien qu ’il reste souple, ses caractéristiques mécaniques sont excellentes ainsi

que sa grande résistance a | ’humidité, aux champignons et insectes.

Le sapin pectiné :

=De la famille des coniféres et trés répandu dans les foréts

scandinaves, la qualité de son bois augmente avec |’
altitude ; sa croissance est plus lente et les cernes d’
accroissement plus fins.

Il est moins durable que le pin.On | "utilise en charpente : po-
teaux,poutres, solives en maisons a ossature bois, en ossa-
ture Iégére et en menuiserie intérieure.

Dans la méme famille on trouve le sapin rouge ou pin sylvestre

“qui a une bonne tenue a |l "humidité eta |l "air.

Son bois peu durable et trés Iéger est principalement em-
.ployé pour les menuiseries intérieures et les charpentes,
_éainsi que pour la fabrication de pate a papier.
BPecu nerveux et facile a usiner, les vieux épicéas fournissent
les bois dits « de musique » ou « de résonance » et sont
employés pour la fabrication d "instruments de musique.

~

gl Bois difficilement im préniable.

Le pin maritime (pin des Landes):

Ses applications sont diverses : charpente classique ou la-
“mellée collé, menuiseries, parquets, poteaux, pates a pa-
pier, charpente, bardage.....

B attention - en usage extérieur, son bois est encore systé-
matiquement traité par CCA (Cuivre-Chrome-Arsenic),
traitement trés nocif pour|’homme etl’environnement

|| est préférable d 'utiliser alors du pin des Landes traité



21

thermiquement (rétification)

Le pin sylvestre (sapin rouge du Nord ):

Bois moyennement durable mais facilement imprégnable.
On |’emploie en menuiserie extérieure, charpente, bar-

dage, platelage ....

Le pin noir d ' Autriche :

A pousse rapide, avec une tige tortueuse et des nceuds grou-

pés n’estpasd’un grand intérét pour la construction.

Le cyprés :
Il pousse dans les zones septentrionale. Essence d ’une grande lon-

givilté. Naturellement trés durable, c’est le seul

“résineux francais utilisable en classe 5.

Le pin laricio :

De Corse ou du Sud de la France, c est une res-

source a valoriser.

fi Le bois de cocotier

§ Une alternative
A |1 age de 75-80 ans sa croissance botanique s’ arréte, son
tronc peut alors étre récupéré. Les performances des parquets

en bois de cocotier (densité, dureté, durabilité ) sont supé-

rieurs au teck ou au merban.

commercialisé de fagon ethique par Planet Coconut sarl)
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La méthode pour choisir le « bon bois » :

- déterminer la classe d 'emploi

- rechercher les essences locales naturellement durables pour convenir a cet
usage

. si les essences durables locales ne conviennent pas, choisir un bois traité

sans produit nocif.

VI- Conception des ouvrages en bois

L *essence local la mieux adaptée a |’ ouvrage a réaliser

les régles a respecter

Pour la mise en ceuvre du bois, il faut respecter certaines regles visant a réduire son exposi-
tion al “humidité. Les régles de conception pemettent de diminuer la classe d ’ emploi et ain-

sid "utiliser des bois locaux.

pourmeémoire .

Classe 4 : ouvrages en contact avec le sol, immersion dans | ’eau douce, ex. pieds de po-

teaux, escalier et passerelle non abrités....

Classe 3 : tous les ouvrages exposés aux intempéries, a condition que leur conception per-

mette | ' évacuation de | 'eau etde | "humidité.
« les bois tropicaux sont-ils irremplagables dans la construction ? »

Pour les usages extérieurs, il existe de nombreuses alternatives comme le robinier (faux aca-
cia ) le chataignier, le chéne, le méléze, qui ontune durée de vie équivalente a celle des bois

tropicaux.

Les bois locaux, traités par rétification ou oléothemmie peuvent étre utilisés en extérieur.
« comment valoriser les essences locales ?»

La régle de base pour les ouvrages en bois en extérieur estd ' optimiser la circulation de leau
et de | "air. La stagnation de | 'eau augmente le risque d 'attaque biologique et donc la
classe d ’emploi du bois.

Eviter les surfaces horizontales et le contact avec le sol : appuis de fenétres en pente, rambar-

des de main courante sans surface plane, pieds de poteaux isolés du sol, .......
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« Comment choisir l'essence locale la mieux adaptée a louvrage ? »

(liste non exhaustive, le but étant de favoriser | ' usage des bois locaux )

les terrasses :

Pour les terrasses extérieures, choisir une Essences local Classe 3 Classe 4
espece de feuillus classée comme étant trés [ Douglas oui non
durable ou durable : chéne, chataignier, robi-|Mdéze oui non
nier, ou une espéce de résineux tel que le|Chaagnier oui oui
méléze, pin douglas, ou pin maritime. Chéne rouvre & pédonculé oui oui
Le bois rétifié ou traité par oléothemmie peut|Robinier oui oui

également étre utilisé.

Provvedi Industrie est la premiere société a s’ équiper d "unité de traitement Oleobois, pro-
pose des lames de terrasse en douglas themo-huilé dans sa gamme Bardoléo

Les rainures antidérapantes sur les planchers ne sont généralement pas nécessaires (elles
ne facilitent pas | ’entretien )

Il est préférable que les planchers soient bruts de sciage et non rabotés, ainsi le risque d’
échardes sera diminué.

Pour les terrasses en bois non traité il est préférable de prévoir des planches d’une épais-

seur minimum de 40 mm.

les parquets :

Les parquets massifs peuvent étre posés d ’'une facon traditionnelle sur lambourdes ou étre

collés.

Les parquets contrecollés peuvent étre posés flottants ou collés sur le support.

Avantages du contre-collage sur un support en contre-plaqué bouleau multiplis :

- épargner de la matiére premiére noble puisque la partie bois qui sert a | ’assemblage est

remplacée par le contre-plaqué ; ce qui permet également une sélection esthétique rigoureuse

de la couche noble (couche d "usure en bois noble de 3.5 a 5mm d’ épaisseur).

- avoir une lame formée de 3 plis croisés, beaucoup plus solide que celle obtenue sur un par-

quet massif

¢ obtenir une meilleure stabilité dimensionnelle et minimiser ainsi | ’apparition de disjointoie-
ment entre les lames, ainsi que le tuilage d0 aux mouvements de retrait et de dilatation du
bois

e avoir une faible hauteur de réservation entre 9 et 14 mm suivant la largeur.

e la pose collée sur le support assure le contre-balancement.
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terrasse caillebotis

3 ou 4 si contact

bois local
utilisation classe d'emploi Essence
lamieux adaptée
escalier

chéne, chéataignier, robinier

avec le sol
platelage
pménagement exté- __
rieurs passerelle pont 43 chataignier, chéne, douglas, méléze
ponton chéne, chataignier
si eau salée Robinier, cyprés
pilotis immergés 4 chéne, aulne
fenétres, portes-fenétres 3 chéne
menuiseries
S TEUTES portes 3 Chéne
volets chéne, pin maritime
bardages verticaux 3 méleze, douglas, pin
bardages horizontaux 3a4 meéléze, douglas, robinier
revétements
extérieurs tavaillons bardeaux 3 méléze, douglas
panneaux contre-plaqué
. in, douglas, épicéa, sapin, fréne,
lambris 1 P g P P
bouleau
(D 7 7 . 7 .
; panneaux contre-plaqué 1 épicéa, peuplier, bouleau
% . - A~ A~ .
5 portes bois massif 1 chéne, hétre, sapin
menuiseries @
LI i escalier 1 chéne, fréne
parquet 1 chéne, fréne, charme, érable, hétre
j (D . . . - .
= = | lambris 2 pin sylvestre, pin maritime
35 3
= = . . N
® - | parquet 2 charme, érable, fréne, hétre
traditionnelle lou2 douglas, épicéa, sapin, pin
structure
lamellé collé lou?2 douglas, bouleau, sapin

Extrait du guidedesachatspublicsde bois(Les AmisdelLa Terre)
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sans traitement

Essence

bois local avec traitement

egalement utilisable

rétification® oléothermie

méléze douglas

hétre, fréne, pin maritime

4 : chataignier 3 :

douglas
hétre, fréne bois sec

robinier tous les bois rétifies
cyprés
chataignier, pin lamellé collé
chéataignier
pin sylvestre épicéa, peuplier, pin ouli
robinier sapin peuplier douglas
pin sylvestre (sous abri) peuplier, pin maritime, épicéa douglas
robinier, pin pin, épicéa douglas
peuplier pin maritime

chéne, chéataignier

épicéa, pin, fréne

pin maritime

chétaignier, hétre

chataignier (+ épais)

choix fonction
du passage

chéne, douglas, méleze,
chataignier

épicéa, pin, fréne

chéataignier, chéne

fréne

méléze, chéne,chataignier

épicéa, pin sylvestre




26

e son excellente stabilité dimensionnelle pemet la pose sur sol chauffant basse température
(voirnotice fabricantet DTU 51.2 : parquets a coller)

Essences européennes souvent utilisées : chéne, hétre, érable, merisier, chataignier.

Duretés requises (source : CTBA / CIRAD Forél) :

¢ Mmerisier: 4.0
¢ érable: 47
¢ hétre: 1,5a4,5
¢ chéne: 25a45
¢ fréne: 53

+ chataignier: 2,9

Les fenétres, portes-fenétres, chassis fixes :

Principales essences européennes utilisables du point de vue « durabilité »
(norme NFP 23-305, classe d "emploi:3 ) :

Le chéne : purgé de tout aubier peut étre utilisé sans traitement de préservation.

Le pin maritime et le pin sylvestre doivent subir un traitement approprié.
La piéce d 'appui basse de la fenétre, la plus exposée aux intempéries, a un vieillissement
précoce. Une bonne altemative consiste a réaliser la fenétre en pin avec une piece d ’appui

en chéne.

On peut utiliser également du bois rétifié lamellé collé (peuplier, épicéa) qui a | 'avantage

d ’étre stable et ne fendra pas

Les portes simples :

Les blocs portes bois couramment utilisés sont constitués d ’ une huisserie fixée au mur ou a
la cloison, etd ’un panneau ouvrant.

Portes extérieures

Elles sont généralement réalisées en bois massif : le chéne et le chataignier peuvent conve-
nir.

Portes intérieures :

Généralement réalisées en sapin, si elles sont destinées a étre peintes, ou en chéne pour étre

vernies.

Les portes coupe-feu ou pare-flammes 2 heure :

Les menuisiers achétent leurs portes coupe feu (PCF ) chez des fabricants qui leur délivrent

le procés-verbal d 'essai correspondant.
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Par habitude, les fabricants dans leur grande majorité utilisent des bois tropicaux qui n ’ont

pas d'écocertification (cf.ci-dessous).

La nome frangaise NFP 23-502 décrit la construction de ce type de porte : les menuisiers ont
la possibilité de fabriquer les huisseries des P.C.F. /2 heure a un vantail en respectant cette
nome.

Pour le choix de |’essence du bois,Ja norme impose une masse volumique supérieure ou
égale a 550 kgim3 (source CTBA)

Essences européennes d 'une masse volumique supérieure a 550 kg/m3 :
o fréne : 720

e chéne : 710
e hétre : 680
e chataignier : 620
e merisier: 610

Les bardages :
(extrait de Maison Bois : Annick STEIN et Gilbert STORTI)

Tout bois résistant aux intempéries et débitable en planches peut étre employé en extérieur.

Parmi les bois locaux la préférence va a plusieurs essences : méléze, robinier, chataignier, pin
maritime ou pin des landes, douglas, épicéa.

L *aulne a une bonne résistance a | action de | "eau.

Le chataignier prend une tonalité presque minérale aprés une exposition de plusieurs années

aux intempéries.

Le chataignier, le douglas, le chéne, le méléze, le robinier sont naturellement résistants et ne
nécessitent pas de traitement si| “on accepte leur grisaillement.
L * épicéa, le peuplier, le pin (en pose horizontale ) doivent étre traités (rétification, oléo-

thermie, )
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VIil- LA DEFORESTATION

Idées vraies — idées fausses : Une situation variable suivant les régions

Pres de 80 % des foréts primaires de la planéte ont déja disparu, dont une grande partie du-
rantles dernieres décennies (disparition de | ' équivalent de la surface de la forét francgaise
chaque année ) .Des chercheurs viennent de découvrir qu 'une partimportante du CO? est
absorbé part les foréts des tropiques. Leur destruction continue pourtant a un rythme élevé.
Elles stockent le carbone de | ’ air en quantité phénoménale, 1 milliard de tonnes de carbone

par an. Cette découvert oblige a considérer d ' un oeil inquiet leur devenir

En Afrique Centrale,

Les foréts sont victmes de la surexploitation des bois
précieux destinés a |[|’exportation. De plus, |’
exploitation forestiere induit des impacts indirects
comme | 'ouverture des routes qui favorise le bracon-

nage et le défrichement agricole.

En Amazonie,
les principales causes de déforestation sont la culture

du soja et |’ élevage intensif de bovins destinés a I’
exportation. L ’ouverture des routes pour |’
exploitation du bois constitue tres souvent la premiere
étape avant | 'installation de petits agriculteurs puis de

grands propriétaires terriens.

En Asie du Sud Est,

les causes de la déforestation sont complexes et entre-
mélées : coupes sauvages des bois, plantation d’
arbres a croissance rapide type eucalyptus ou I’
% acacias pour |’industrie papetiere ou encore planta-

&= tion de palmiers a huile.
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Les foréts tropicales régressent et les foréts tempérées s’ étendent.
La forét francgaise a augmenté de 30 % en 50 ans par déprise agricole et plantations.

Les foréts boréales anciennes, riches en biodiversité, sont quant a elles en régression sous la
pression des industries du bois et du papier.
Les foréts tropicales

( e xtrait « achat responsable de bois » - Les Amis de la Terre )

Privilégier | ’ utilisation de bois local ne veut pas dire pour autant boycotter tous les bois tropi-

caux.

En Amazonie, , en Afrique et en Asie, les associations membres du réseau intemational des
Amis de la Terre aident les populations locales dans la mise en place de foréts communautai-
res.

Les bénéfices de |’ exploitation profitent directement aux populations et contribuent ainsi effi-
cacement a la lutte contre la pauvreté.

En France, les Amis de la Terre organisent une filiere de commercialisation équitable et dura-
ble, de bois issus de ces foréts communautaires et labellisés par le Forest Stewardship Coun-
cil (F.S.C.)

Le label FSC est aujourd " hui le label qui offre le plus de garanties environnementales et so-
ciales ; il estindispensable pour un bois tropical : attention aux labels « bidons » et aux appel-
lations floues « foréts bien gérées ».

Pour les bois locaux frangais, les enjeux environnementaux et sociaux étant moins forts, une
certification rigoureuse peut avoir un intérét mais n ’est pas aussi indispensable que pour les
bois tropicaux.

Foréts du Cameroun, du Congo, ............ Afromosia, wengé, sapelli, okoumé, iroko..... ces

essences tres recherchées en menuiseries servent a fabriquer nos parquets, fenétres, portes
ou meubles.

A qualité technique et durabilité équivalente, elles sont bien meilleurmarché que les essences
européennes.

Des millions de m3 de bois quittent chague année DOUALA au CAMEROUN,

MATADI en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, (R.D.C.) ou POINTE NOIRE
au CONGO BRAZZAVILLE en direction des ports européens...... Un marché intense aux
conséquences environnementales dramatiques dont les bénéfices ne vont pas aux populations
locales mais aux exploitants étrangers et sur place a quelques individus corrompus.

La corruption est réguliérement montrée du doigt dans les principaux pays producteurs de bois
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tropicaux.
Le commerce illégal de bois est tres répandu et peut représenter jusqu 'a 90 % de la produc-
tion dans certains pays.

Pourquoi protéger les foréts tropicales ?

Car elles habitent une biodiversité exceptionnelle ; les foréts tropicales sont le plus grand ré-

servoir de biodiversité terrestre.

Un hectare de forét dense amazonienne ou africaine contient en moyenne plus de 200 espé-

ces d 'arbres, contre 10 a 15 espéces dans les foréts tempérées.

Beaucoup de médicaments sont élaborés a base de plantes tropicales dont une infime partie
a été étudiée. Il reste un potentiel de recherche et d'exploitation considérable malheureuse-

ment mis en péril par I'exploitation de ce milieu.

Ces foréts sont aussi le lieu de vie de peuples autochtones. Ces peuples vivent depuis des
siécles dans les foréts tropicales et en dépendent pour vivre, ils sont les premiéres victimes

de la déforestation.

Ces foréts bénéficient a | ’humanité toute entiere car elles limitent |’ effet de serre en stoc-
kant du carbone, en modérant les écarts themiques et hydrométriques et en stabilisant les

sols.

Ces foréts accueillent des espéces menaceées telles que : | ’éléphant, le rhinocéros, les

grands singes, le gorille africain ou |’ orang-outang indonésien.

Ces foréts tropicales ont déja perdu 50 % de leur surface au XXe siécle et chaque année, ce
sont encore pres de 11 millions d ’ hectares qui disparaissent. La conversion de parcelles en
terres agricoles pour | 'élevage intensif et en plantations industrielles est la principale res-
ponsable. Par ailleurs I'exploitation souventillégale du bois contribue a entretenir la pauvreté

des populations locales.

La France estle 1erimportateur européen de bois tropicaux.
Or, 39 % de ces importations seraient issues d ’une exploitation illégale, selon une étude du
W.W.F. On retrouve potentiellement le bois illégal dans les menuiseries : portes, fenétres..., le

mobilier intérieur et extérieur, les parquets et revétements.

Les foréts communautaires sont des foréts dont la gestion est confiée aux populations qui en
dépendent. Ce mode de gestion concilie exploitation du bois et développement des popula-

tions locales. Mais attention des abus ont parfois été commis : une entreprise peut reverser
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une taxe aux élites d " un village et déclarer qu ’ elle pratique une « gestion communautaire ».

Comment s 'assurer de la provenance du bois ?
- demander du bois issu de foréts communautaires et certifié FSC (*) ;

les foréts communautaires peuvent obtenir | ' é cocertification FSC grace au programme

« Small an Low Intensity Managed Forest ».

Cette certification garantit que les revenus profitent réellement aux populations locales et que

la forét est gérée correctement.

Déforestation dans la région de Novo Progresso, Etat du Para- Amazonie brésilienne
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VIII : 'ECOCERTIFICATION
(extraitdu GUIDE DES ACHATS PUBLICS DE BOIS )

Contrairement a la plupart des pays possédant des foréts tropicales la France est dotée d’

une loi forestiere qui est appliquée ; régulierement révisée et adaptée au niveau régional avec
les orientations forestiéres régionales (foréts publiques) et les schémas régionaux de ges-
tion forestiere (foréts privées)

L ’ écocertification est un outil de marché congu pour palier | ’absence de bonne gouvemance
forestiere dans les pays tropicaux : pour les foréts frangaises, il ne s "agitdonc que d ’un outil
complémentaire aux lois forestieres.

L ’objectif général de | ’écocertification est de garantir la gestion durable des foréts puis de
transférer le certificat tout au long du processus de transformation du bois jusqu ’au consom-
mateur final.

Ce transfert n’ est possible que si tous les maillons de la chaine d ’approvisionnement et de

transformation depuis la forét jusqu 'au distributeur sont certifiés.

F.S. C. ou la nécessité d ' une écocertification rigoureuse pour les bois tropicaux

Les principales O.N.G. de protection de |’ environnement (GREENPEACE, W.W.F. et cer-
tains groupes des Amis de la Terre ) ont choisi de soutenir la certification F.S.C. Forest Ste-
wardship Council ou Conseil de Bonne Gestion Forestiére. lls ont identifié deux clés de volte
de | "écocertification :

o la nécessité de protéger les droits des peuples autochtones vivants en forét,

o la protection de la biodiversité animale et végétale .

Actuellement la plupart des foréts certifiees F.S.C. sont situées en Europe et en Amérique du
Nord, bien que le concept au départ concernait les foréts tropicales.

L ’offre de bois tropical F.S.C. est donc réduite mais pas inexistante ; elle est en constante
augmentation.

Cette certification n ’est pas exempte de reproches, elle ne pemmet pas de régler |’ ensemble
des probléemes en forét tropicale mais elle offre un réel espace de paroles aux mouvements
environnementaux et sociaux.

C ’estune certification dynamique et capable d ' évoluer dans le bons sens.

La certification FSC se développe fortement en Amazonie mais plus difficilement en Afrique
Centrale et en Asie.

(*) a défaut, exiger le label Tropical Forest Trust, label transitoire avant d ’ obtenir le FSC

mais il ne lui équivaut pas.
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On se doit de limiter | ' usage de bois tropicaux aux seuls certifies F.S.C. car:

e c’est le seul label qui garantisse aujourd "hui une exploitation écologiquement raisonnée
des foréts tropicales.

e c’estle seul label qui garantisse des retombées économiques importantes pour les popu-
lations locales, particulierement dans le cas de foréts communautaires

e cela pemet aux pays du Sud de se développer sans détruire leur patrimoine.

LePEFC

en 1998, les fédérations européennes de propriétaires forestiers ont voulu valoriser leur bonne
gestion forestiere sur les marchés en créant le Pan European Forest Certification

car la certification FSC était considérée comme mal adaptée a la petite propriété forestiere et
trop contraignante.

La certification PEFC s "appuie sur les lois forestiéres ; le propriétaire privé adhére a une
charte régionale de bonne gestion ets 'engage a la mettre en ceuvre.

Des audits aléatoires sont effectués sur un échantillon de propriétaires.

Le sigle P E F C peut également concerner les foréts tropicales.

Les certifications « MTCC », « CERFLOR » et PAFC Gabon ont rejoint le P E F C Council et
sont donc candidates a la reconnaissance de leur schéma.

Cette évolution est regrettable ; en effet, qu ’une certification congue pour soutenir la filiere
bois européenne serve finalement de « certification parapluie » a de nombreuses autres qui
non seulement risquent de menacer les foréts tropicales et les peuples qui en dépendent, et
ouvre la porte des marchés européens a des bois exploités dans des conditions écologiques et
sociales tres critiquables.

Les foréts dont la gestion évaluée par un organisme de certification accréditée par le F.S.C.
est conforme aux principes et criteres du F.S.C. peuvent bénéficier d un certificat F.S.C. et

vendre des bois qui rentrent dans la chaine de tracabilité.

Quel label choisir pour les bois locaux :

P.E.F.C. F.S.C.

- pas d’audit national, auditaléatoir? - auditinitial et auditsréguliers
&

- certification peu codteuse : - certification colteuse pourle propriétaire qui

adonc permis rapidementa.un grand nombre de pro- nécessite un travail desregroupement de pefits

priétaires de simplique propriétaires plus lent a mettre en place

i = = 5

- permet une améﬂafaﬁéﬁ-glbﬁalé-éu niveau de gestion - permet de valoriser les-propriétaires forestiers

forestiére au niveau d’une région. qui visent I'excellence environnementale
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IX — Des municipalités s’engagent

De nombreuses villes se sont engagées a promouwoir le « bois matériaux » et le « bois éner-

gie » ainsi que le controle de la qualité environnementale dans la commande publique.

En exemple :

Dans sa procédure d’achats de produits comportant du bois, la VILLE de CHAMBERY men-
tionne dans ses documents contractuels « que le bois doit étre certifié et issu de foréts gérées du-
rablement, par exemple par une certification FSC pour les bois tropicaux ».

De méme, dans le cadre de la procédure de délivrance du pemis de construire, la VILLE de
CHAMBERY informe les Maitres d " Ouvrages et les Citoyens sur la nécessité absolue de proté-
ger les foréts tropicales et anciennes ainsi que de la nécessité de réduire les émissions de gaz a

effet de serre en utilisant du bois local matériau et du bois énergie.

Références et sites internet

www.amisdelaterre.org

www.greenpeace.fr

www.wwf.org

www.retiwood.com (traitementTHT)

www.inra.fr

www.woodprotect.fr (traitement )

www.inra.fr/presse/procede _non _toxique _de _traitement_du _bois
www.ademe.fr (Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie )

www.ctba.fr (centre technique du bois)
Www. boi s-constructions.org )

Pour établir ce document, je me suis souvent appuyé sur les nombreuses publications des O.N.G. :
Les Amis de la Terre (Guide des achats publics de bois), W.W.F. et Greenpeace
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